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. Eindeutiger Kenncode des Produkityps:

01 Edelbrechkérnung 0/2 011 Edelbrechkérnung 0/2 f10 02 Edelbrechkérnung 2/4
021 Edelbrechkérnung 2/5 03 Edelbrechkérnung 4/8 04 Edelbrechkérnung 8/11
05 Edelbrechkérnung 11/16 06 Edelbrechkdrnung 16/22

09 Brechkdrnung 0/4, 10 Brechkérnung 4/8 11 Brechkérnung 8/16

07 Brechkérnung 11/16 08 Brechkdrnung 16/22 12 Brechkérnung 16/32

. Verwendungszweck:

Gesteinskdérnungen fir die Herstellung von Asphalt geméaR EN 13043;

alle Edelbrechkérnungen EBK auler EBK 0/2 sind fur die Gesteinsklassen G1 bis G9 und GS geman
ONORM B 3580-1 bis ONORM B 3586 geeignet. Die Edelbrechkérnung EBK 0/2 ist fur die
Gesteinsklassen G3 bis G9 gemalt ONORM B 3580-1 bis ONORM B 3586 geeignet.

alle Brechkérnungen BK sind fiir die Gesteinsklassen G4 bis G9 gemal ONORM B 3580-1 und
ONORM B 3580-2 geeignet.

. Hersteller:

Basaltwerk Pauliberg GmbH & Co KG, Landsee/Pauliberg, 7341 Markt St. Martin

. System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit: System 2+

harmonisierte Norm: EN 13043:2002+AC:2004
Notifizierte Stelle: Austrian Standards plus GmbH, notifizierte Zertifizierungsstelle 0988

. Erklarte Leistung: (siehe Beilage 1 und 2 zu 05/2021)

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklarten Leistungen. Fur die Erstellung

der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der
obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Markt St. Martin, am 23.04.2021 Herr DI Peter Fischer
(Ort und Datum der Ausstellung) Name (Unterschrift)
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6. Erklarte Leistung

Beilage 1 zu 05/2021

Leistung
Wesentliche Merkmale EBK EBK EBK EBK EBK EBK EBK EBK
0/2 0/2 10 214 2/5 4/8 811 11/16 16/22

Kornform, -gréRe und Rohdichte
4.1.2 Korngruppe 0/2 0/2 2/4 2/5 4/8 8/11 11/16 16/22
4.1.3 KomngréRenverteilung g:ffé g:fzso Ge90M5 | Ge90M5 | Ge90M5 | Ge90/15 | Ge90M5 | Geoorts
g;sfe'fn"s’g‘r’m‘;"; Green s S Shs Shs She
4.2.7.1 Rohdichte  pa[Mg/m?] 3,05-3,11 | 3,05-3,11 | 3,05-3,11 | 3,05-3,11 | 3,05-3,11 | 3,05-3,11 | 3,05-3,11 | 3,05-3,11
Reinheit
4.1.4 Gehalt an Feinanteilen fis fio h S h S Ji S
4.1.5 Qualitét der Feinanteile — MB10 - o = o
Methylenblau-Wert (MB)
Anteil gebrochener Oberflachen
4.1.7 Anteil gebrochener Kérner e — ---- Cioon C1o00 C1oo10 Ciooio Ciooo
Affinitat zu bitumenhaltigen
Bindemitteln
4._2.11 Afﬂnllét zu bitumenhaltigen NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Bindemitteln
Widerstand gegen Zertriimmerung
4.2.2 Widerstand gegen Zertrimmerung LAz LAz LA LAz LAz LAz LAz LA
Widerstand gegen Polieren/Abrieb/
VerschleiR/Abnutzung
ﬁééi::ﬁ?;::ind gagen Foliersn far NPD NPD PSVso PSVs PSVso PSVso PSVao PSVso
4.2.4 Widerstand gegen
i bt NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
4.2.5 Widerstand gegen Verschleil NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen
Hitzebeanspruchung
4.2.10 Widerstand gegen
Hitzebeanspmchun% 9 NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Raumbestidndigkeit
4.3.4.1 Dicalciumsilicat-Zerfall von keine keine keine keine keine keine keine keine
Hochofenstiickschlacke industriell | industriell | industriell | industriell | industriell | industriell | industriell | industriell
4.3.4.2 Eisen-Zerfall von herge- herge- herge- herge- herge- herge- herge- herge-
Hochofenstiickschlacke stellte stelite stelite stellte stellte stellte stellte stellte
4.3.4.3 Raumbesténdigkeit von Gesteins- |Gesteins- |Gesteins- |Gesteins- |Gesteins- |Gesteins- |Gesteins- | Gesteins-
Stahlwerksschlacke kérnung kérnung kérnung kérnung kérnung kérnung kdérnung kérnung
Zusammensetzung / Gehalte
4.3.2 Petrografisch Beschreibung Basalt Basalt Basalt Basalt Basalt Basalt Basalt Basalt
Geféhrliche Stoffe:
- Abstrahlung von Radioaktivitat
- Freisetzung von Schwermetallen unbe- unbe- unbe- unbe- unbe- unbe- unbe- unbe-
-agﬁ::ﬁ;ﬁlﬂ\Pr?:h?e?\ﬁay:::fsqz?fen deutend deutend deutend deutend deutend deutend deutend deutend
- Freisetzung anderer geféhrlicher Stoffe
Frostwiderstand
ik ‘é"rizfvev[g::;‘gr‘l’ge AlgVorersiell | G Wizl Wzl Wizl Wda! Wizl WAzl Wizl
4.2.9.2 Frostwiderstand Fy Fi Fy Fy F; F Fy F
Verwitterungsbestédndigkeit
4.2.12 Sonnenbrand von Basalt SBia SBia SBia SBia SBia SBia SBia SBLa
Widerstand gegen Abrieb durch
Spikereifen
4.2.6 Wi i
Deckschiohten durch Spkorefton NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD
Freiwillige Angabe gemiR ONORM B 3130
Anteil gebrochener Oberfléche
4.1.8 Kantigkeit von feinen Eeed5 L L o . - L
Gesteinskdrnungen =2
5.3.3.1 Hohlraumgehhalt von trockenen v i
verdichteten Fiiller i i - i i ol iy
Wiederstand gegen Polieren an feiner " 505 - i . =y o .
Gesteinskérnung, PWS !
Uy o”ée”hf,‘/f‘g‘:’;g:gsg’me'” 2 80 280 280 2 80 280 2 80 2 80 > 80




6. Erklarte Leistung

Beilage 2 zu 05/2021

Leistung
Wesentliche Merkmale
BK 0/4 BK 4/8 BK 8/16 BK11/16 | BK16/22 | BK 16/32

Kornform, -gréfte und Rohdichte
4.1.2 Korngruppe 0/4 4/8 8/16 1116 16/22 16/32
4.1.3 Korngré3enverteilung GA90 G:90/20 G90/20 G:90/20 Gc90/20 Gc90/20
el Sy Sho Sho Sty Sty
4.2.7.1 Rohdichte  pa[Mg/m?] 3,05-3,11 3,05-3,11 3,05-3,11 3,06-3,11 3,05-3,11 3,05-3,11
Reinheit
4.1.4 Gehalt an Feinanteilen fio f f S £ L
4.1.5 Qualitat der Feinanteile = e = - e
Methylenblau-Wert (MB)
Anteil gebrochener Oberflichen
4.1.7 Anteil gebrochener Kérner -— Cioon Cioon Cioo C1o00
Affinitdt zu bitumenhaltigen
Bindemitteln
4..2.11 Afnmtét zu bitumenhaltigen NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Bindemitteln
Widerstand gegen Zertriimmerung
4.2.2 Widerstand gegen Zertrimmerung LAzs LAzs LAzs LAas LAzs LAzs
Widerstand gegen Polieren/Abrieb/
Verschleil/Abnutzung
el NPD PSVs PSVie PSVas PSVis PSVis
4.2.4 Widerstand gegen
Bl il NPD NPD NPD NPD NPD NPD
4.2.5 Widerstand gegen Verschleill NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen
Hitzebeanspruchung
4.2.10 Wadarstand gagen NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Hitzebeanspruchung
Raumbestédndigkeit
4.3.4.1 Dicalciumsilicat-Zerfall von keine keine keine keine keine keine
Hochofenstiickschlacke industriell | industriell | industriell | industriell | industriell | industriell
4.3.4.2 Eisen-Zerfall von herge- herge- herge- herge- herge- herge-
Hochofenstiickschlacke stellte stellte stellte stellte stellte stellte
4.3.4.3 Raumbestandigkeit von Gesteins- | Gesteins- | Gesteins- | Gesteins- | Gesteins- | Gesteins-
Stahlwerksschlacke kérnung kérnung kérnung kérnung kérnung kérnung
Zusammensetzung / Gehalte
4.3.2 Petrografisch Beschreibung Basalt Basalt Basalt Basalt Basalt Basalt
Gefdhrliche Stoffe:
- Abstrahlung von Radioaktivitét
- Freisetzung von Schwermetallen unbe- unbe- unbe- unbe- unbe- unbe-
;;ﬁ:ﬁiﬁ% "Koghfeor:"’;zg Sk s“:f;gpfen deutend deutend deutend deutend deutend deutend
- Freisetzung anderer geféhrlicher Stoffe
Frostwiderstand
i don Femtsomana. NN | wwa |z | wwa | owme | wez | wee
4.2.9.2 Frostwiderstand F> F I Fy F> s
Verwitterungsbestandigkeit
4.2.12 Sonnenbrand von Basalt SBia SBia SBia SBLa SBia SBia
Widerstand gegen Abrieb durch
Spikereifen
4.2.6 Widerstand gegen Abrieb fiir
Deckschichten dugr]cr?Spikereifen HFD NPD NPD NPD NPD NPD
Freiwillige Angabe gemiR ONORM B 3130
Affinitat zu bitu menhaltigen Bindemitteln
Affinitét bei 40 °C % Bodeckung =00 Sk =50 i o s




